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Aufgabe 2
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Bei den aktuellen Temperaturen bildet sich keine Feuchte, da die
Temperaturdifferenz viel grof3er sein muss. v



Aufgabe 3
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Aufgabe 4

Als Warmebrucke wird ein Bereich in Bauteilen eines Geb&audes bezeichnet, durch
den die Warme pro Quadratmeter Oberflache schneller nach auf3en transportiert wird
als durch die angrenzenden Bauteile. vV

Deutlich zu erkennen ist eine Warmebriicke unterhalb des linken Fensters und rechts
von der Eingangstir. vV

Eine weitere Warmebriicke erkennt man unterhalb des mittleren und rechten
Fensters, die sich bis zwischen die unteren beiden Fenster erstreckt. vV
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Aufgabe 5
Brandbeanspruchung: v

von wie vielen Seiten wird das Bauteil im Brandfall beansprucht;
beispielsweise wird eine freistehende Stitze von 4 Seiten, eine Wand in der
Regel nur von einer Seite beansprucht. v

Verwendete Baustoffe: v
z.B. Ziegel, Beton, Stahl, Holz, Dammstoffe. v

Bauliche Ausbildung: v
Ausbildung der Anschlisse, der Funken, der auf Lager. v

Statisches System: v

bestimmte oder unbestimmte Lagerung, einachsige oder zweiachsige
Lastabtragung, Einspannung. v

usw.

Aufgabe 6
Beim Nachweis der Widerstandsklasse gegen Durchbruch wird versucht, mit einer
Axt v mit 30-70 Schlagen v* einen 40 cm mal 40 cm grof3en Durchbruch v/

herzustellen. Je nachdem wie viele Schlage hierfur erforderlich sind v , wird die
Probe in die jeweilige Widerstandsklasse B1 v* (30-50) v* , B2 (51-70) oder B3
(Uber 70) eingestuft.
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